
 

 

 

 



ANAALISIS PENGGUNAAN MATERIAL ELEKTRODA BERBAHAN DASAR Cu, PADA PROSES 

EDM BAJA EMS 45 DITINJAU DARI ASPEK TINGKAT KEAUSAN,  

PENGURANGAN MASSA DAN KEHALUSAN PERMUKAAN 

Oleh : Tiwan, MT. 

 


